[bookmark: _GoBack][image: ]تحضير وتشخيص راتنج بوليمري جديد من اعادة تدوير مخلفات البولي اثيلين ترفثاليت وتقييمها كمثبط للتاكل لمادة حديد الصلب الكاربوني - برقم 5378 وتاريخ 22/5/2018 



image1.jpeg
(19)
Bl &y ) sean
b sl 3 ) 5,

Ao ) 5Tl 5 Gl (5 555l Slenl

&“)_:I.A‘ 3;“)—_& (12)
cO8J11/04 (A9l caiaill (51) 5378 : 5513l a3, (11)
i B 2016/433 : kil 23 (21)

2016/9/25 bl axali & ) (22)
4 Al el (52) Al b ad) - ASaad ol - AEud) il (30)

2018/5/22 :55 1 s Fa i (45)

2 - 1 Al gie g g RAal) aud (72)
B paall- ((Aale 4S,8) isiadl badd A8y - B 35105 el O S (sl
sLiasSll acd - o glall A40S 5 juaal) daals / Gl ami M3aa ) -2
sliasll and - aghal) AIS- 5 yuaul) Aaals / CilA alw gde 3 -3
£l acd - o glal) 4318 B puaal) dzalas / Ghgia mlla Alag ap.0-4

oMo @il Bed ) iala ) (73)
1S sl ol (74)

(£1 A Aans (54)

SN BAe ) (e Bda (5 el g I ORnAES g pdand
. rsst lall yaaBalal gl hdies Lgaidi s PET

0538 (e (21) Balall alSaly Talsiu) el 5l 020 Casia

1970 il (65) A8, ducliall zalaill 5 ¢ 32l 3e)
g Al Al gsua e 5 Jaxal)





